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Впровадження в дію ДСТУ Б В.2.6-209:2016, який дозволяє використання 

модифікуючих добавок в бетоні для шпал, зумовлює можливість зниження ви- 

трати цементу, покращення реологічних характеристик бетонної суміші та при- 

скорення процесу гідратації цементу і набору міцності бетону, що в цілому за- 

безпечує зменшення енергоємності виробництва. В той же час, при постановці 

досліджень, спрямованих на зменшення енерговитрат у виробництві залізобе- 

тонних шпал, виникають супутні задачі, що необхідно вирішувати для бетонів, 

в складі яких пропонується використання модифікуючих добавок, серед яких 

стійкість до електрокорозії від струмів витоку. 

Метою даної роботи булодослідження стійкості модифікованого бетону для 

залізобетонних шпал до електрокорозії від струмів витокуза критеріями елект- 

ричного опору та стійкості до корозії,що обумовлена реакцією кремнезему за- 

повнювачів з лугами цементу і добавок. 

За результатами досліджень встановлено, що введення до складу бетону 

шпал активної мінеральної добавки Centrilit NC II/B(MC Bauchemie) в кількості 

понад 5% від маси цементу дозволяє блокувати реакцію «луг-кремнієва кисло- 

та» за рахунок взаємодії активного алюмосилікату з водорозчинними лугами і 

утворенням аморфізованих лужних гідроалюмосилікатів моделі цеолітів, які 

діють конструктивно, сприяючи ущільненню системи. Зниження витрати цеме- 

нту та води за рахунок використання добавок полікарбоксилатного типу, що 

вміщують мінімальну кількість іонів Na+ (МС PowerFlow 3100) дозволяє забез- 

печити питомий електричний опір модифікованого бетону шпал вище рівня ко- 

нтрольного складу бетону без добавок.Виконаними дослідженнями рекомендо- 

вано використання обраних добавок в складі бетону для шпал з метою підви- 

щення ефективності технології їх виробництва на вітчизняних спеціалізованих 

підприємствах будіндустрії. 


